
安全な酸性洗浄剤でも大理石・御影石の鏡面仕上へ利用すると基材に影響がでます

石材の洗浄石材の洗浄
御影石と大理石への洗浄剤の影響　御影石と大理石への洗浄剤の影響　 石材 -①-1

石材用中性洗浄剤M2Vは石材・ラスタータイルの煤煙汚れを除去する安全な洗浄剤です

S2･2 倍稀釈　M2V・M2　

ラスタータイル

石材用洗浄剤 S2

はタイル損傷は

ありません

石材用中性洗浄剤

M2・M2Vは石材

タイル損傷はあり

ません

大理石

御影石

M2V

30 分後

30 分後

1 時間後

1 時間後

2 時間後 3 時間後

S2・

2倍稀釈

M2V

S2・

2倍稀釈

鏡　面

× × ×

× × × ×

◎ ◎◎◎

◎ ◎◎ ◎

▲

影響なし　　　影響なし　　　　影響なし　　　影響なし

2 時間後 3 時間後

影響なし　　　　　影響なし　　　　　　影響なし　　　　　影響なし

　損傷　　　　損傷大　　　　　損傷大　　　　　損傷大

　損傷僅か　　　　　損傷大　　　　　　損傷大　　　　　　　損傷大

×

×

◎

◎


